New words

Read and remember

	concentration – обогащение
	oxide ores – окисленные руды

	secondary sulfide ores – вторичные сульфидные руды
	slag - шлак

	matte - штейн
	chalcopyrite - халькопирит

	byproduct - побочный продукт
	reclaim - использовать, утилизировать (отходы), требовать обратно

	capture - поглощать (напр., частицы и т.д. ), захватывать (напр., в поле гравитации кого-л.)
	sulfur dioxide - диоксид серы, сернистый ангидрид

	hand sorting – ручная сортировка
	drage – драга

	prill - самородок; небольшой кусок руды, образец, проба
	halvans - бедная или бросовая руда


	copper compounds – соединения меди
	cobble ore - обломочная руда

	ragging - дробление руды, руда определенного сорта (средней крупности)
	stamping – сбор крупной фракции

	spalling – разбивка руды, среднее ручное дробление, растрескивание, разрушение растрескиванием 2) отслаивание
	trunking – промывка руды в желобе

	cobbing – мелкое ручное дробление, обсадка
	buddling - промывка руды на наклонных плоскостях

	bucking - истирание
	tozing – разделение фракций

	jigging – отсадка, обогащение на отсадочной машине, разделение встряхиванием 
	Copper ore enrichment – обогащение медной руды

	jigging coarse – отсадка крупных классов
	comminution - раздробление, размельчение

	jigging fine – отсадка мелких классов
	leach - выщелачивать

	heap leaching – кучное выщелачивание
	leaching - выщелачивание 

	dump leaching - выщелачивание из отвалов
	pregnant leach solution – обогащенный по меде выщелачивающий раствор

	solvent extraction - экстракция растворителем
	leach solution - выщелачивающий раствор, раствор для выщелачивания

	Electrowinning - электрохимическое извлечение (металлов), получение (металлов) электролизом
	scrap iron – железный скрап

	sulfidization - сульфидирование
	сementation - цементация

	supergene – супергенез 
	bacterial oxidation – бактериальное окисление

	unweathered - погодоустойчивый, не пострадавший от атмосферного воздействия
	laden - груженый, нагруженный (with), бремененный, отягощенный, подавленный

	water-filled aeration tank – заполненный водой аэротенк 
	deleteriously - вредный

	cleaner-scavenger cell – камера очистителя-поглотителя макрофаг 
	remainder - остаток; остатки

	Digenite is a copper sulfide mineral with formula: Cu9S5 – сульфид меди
	сell – подразумевается отдельная постройка

	smelting - плавка, выплавка, плавление (чугуна, электростали, цветных металлов, ферросплавов)
	vat leaching - чановое выщелачивание

	leachate - сточные воды
	pressure leach – автоклавное выщелачивание

	minor product - малая часть
	surfactant - поверхностно-активное вещество, ПАВ

	skimmed off - снимать
	skimming - удаление чего-л., плавающего с поверхности жидкости

	impurities - примеси
	chalcocite - халькоцит, медный блеск


New phrases
1. Finally, it undergoes various refining processes – В конечном счете они подвергаются различным рафинировочным процессам.
2. Sulfur dioxide gas is captured and turned into sulfuric acid – Газ SO2 поглощается и возвращается на производство серной кислоты. 

3. Most copper ores contain only a small percentage of copper metal bound up within valuable ore minerals – Большинство медных руд содержат только маленький процент металлической меди, связанной с различными минералами. 

4. The average grade of copper ores - Средняя оценка медных руд
5. The process of liberation of copper – Процесс выделения меди
6. simultaneous leaching with sulfuric acid – одновременное выщелачивание серной кислотой
7. Supergene sulfide ores rich in native copper minerals are refractory to treatment with sulfuric acid leaching on all practicable time scales, and the dense metal particles do not react with froth flotation media – Сульфидные руды обогащенные медью не поддаются обработки выщелачивания серной кислотой, что установлено уже давно, и плотные металлические частички не реагируют со средой пенной флотации. 

8. Copper sulphide loaded air bubbles – сульфид меди поднятый воздушным пузырьком (пеной)

9. lime is used to raise the pH – флюс используют для поднятия pH
10. Chalcocite concentrates typically grade between 37 % and 40 % copper-in-concentrate -  Халькоцитовые концентраты обычно градуируются между 37 % -ным содержанием меди в концентрате  и 40 %-ным. 
